
PouroN 5o1juBt IN BOL PORTION INSOLIJBL iw 1101.

1.00 No. SiO, £O Pe03 Mn02 CaCO3 CaEO C82POg Mg001 Cu Total. SiO A]O8 Fo201 CaO 34g0 Total.

5 2740 1 81)0 11-08 4,70 8-50 56-39 010 tr. 01)8 " 71-30 1100 180 01)0 050 040 141)0

5 2740 2 21)0 1254 215 416 ... 601)0 0'29 21)9 072 821)4 91)0 318 01)4 01)8 011 1456

7 2750 3 745 241)5 8-40 15"42 ... 4-11 11)0 tr. 120 ... 52-98 29-33 6'00 254 106 01)4 391)7

8 2700 4 81)5 231)0 81)5 910 ... 1642 21)4 Ltr. 210. .. 631)1 201)5 41)0 210 01)9 01)0 2804

9 3150 5 10-40 191)1 81)0 915 ... 811 01)7 g.tr. 190 ... 4374 831)0 9-10 21)4 047 0-95 451)6

10 2720 8 7-61 2473 913 91)0 ... 13-30 01)1 ... 1-31 : 581)8 241)3 51)0 296 0-23 019 3341

18 2676 7 7-75 221)5 81)5 1137 ... 1618 0-52 0-42 141 ... 801)0 2180 71)0 2-50 0-57 038 321)5

19 3000 8 744 2768 121)1 101)3 ... 149 016 ti. 310 ... 56-47 25-16 781 11)7 103 01)2 36-09

20 2075 9 745 2600 121)8 1144 ... 31)0 147 sm.tr. 2-14 ; 56-8.3 24,40 71)8 21)6 1-18 01)0 35-72

21 8025 10 5-92 2410 71)4 121)5 ... 244 01)1 amtr. 3,48 ... 5042 $0-20 5-51 613 0-81 0-41 4366

27 2980 11 425 2318 850 71)3 g.tr. 825 tr. 187 1,13 ... 44-16 85-17 10-19 41)9 181 023 5159

160 2600 12 51)0 1847 101)6 21)2 199 361)0 01)9 2,09 016 ... 73-47 141)1 41)3 21)2 019 018 21,53

226 2300 13 41)0 281)4 41)0 151)0 114 611 048 g.tr. 075 ... 571)0 "55 8-81 579 0-45 040 381)0

241 2300 14 41)0 2600 61)0 21)1 1-14 22-63 049 21)9 01)4 ... 621)0 23-40 5-30 21)0 2-20 0-40 331)0

252 2740 15 31)0 241)9 523 1814 ti. 21)2 0,51 s.tr. 041 ... 48-40 3710 7-85 21)0 1-50 01)6 5000

253 3125 16 41)0 2410 831 71)5 0-56 0-92 0-37 0-19 2-70 ... 451)9 3740 715 31)8 01)8 01)0 4981

256 2950 17 450 2415 61)0 917 01)8 1-89 042 0-48 133 ... 4522 34'82 1137 200 114 085 50-18

275 2610 18 6-50 321)5 745 1611 31)6 314 0-58 0-76 1-96 ... 66-10 1716 61)5 21)5 044 01)0 27'40

276 2350 19 21)0 171)0 91)0 91)3 21)8 3813 01)8 344 01)4 tr. 8010 1143 427 107 022 0,11 17,10

276 2350 20 (See descrip-
tion of

276 2350 21 ) philhipsite.)
281 2385 22 321)0710 880 2460 213 21)0 tr. s.tr. 31)4 ... 74,47 1127 180 380 084 032 171)8
285 2375 23

11
91)0 ~ 2417 71)0 231)5 141)3 41)7 01)8 010 113 tr. 771)3 948 21)5 105 01)5 01)9 13,97

Nos. 1, 2, 11, and 17 are of material obtained from the dredge; Nos. 12, 14, 19, 22, and 23 from the trawl; No. 16 from tow-net at dredge; the rest from the Bounding tube.
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